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附表1：

宿迁市主要矿产资源储量表

	矿产类别
	矿产名称
	资源储量单位
	储量
	基础储量
	资源量

	非金属矿产
	化工原料非金属矿产
	磷矿
	矿石 千吨
	—
	3278
	62630

	
	冶金辅助原料非金属矿产
	蓝晶石
	蓝晶石 吨/

矿石  千吨
	
	1179303/

7129
	287900/

2255

	
	特种非金属矿产
	云母
	工业原料云母 吨
	—
	—
	未详查

	
	
	水晶
	矿物 吨
	—
	—
	未详查

	
	
	硅石
	矿石 千吨
	—
	—
	未详查

	
	建材及其它非金属矿产
	玻璃用砂
	矿石 万吨
	＞2370.74
	533
	295

	
	
	建筑用砂
	矿石 万米3
	＞62417
	—
	＞687

	
	
	砖瓦用粘土
	矿石 万米3
	＞3300
	—
	未详查

	
	
	陶土
	矿石 千吨
	33940
	—
	—

	
	
	建筑用钾长石
	矿石 万米3
	—
	—
	—

	其它

矿产
	水气矿产
	矿泉水
	万米3
	—
	—
	—


附表2：

宿迁市主要矿区资源储量基本情况表

	序号
	矿区

编号
	矿区名称
	矿产代码
	矿产名称
	矿产组合
	勘查

阶段
	利用情况
	矿床

规模
	品位单位
	平均

品位
	储量单位
	储量
	基础储量
	资源量

	1
	321322001
	沭阳县韩山蓝晶石矿
	63200
	蓝晶石
	单一矿产
	详勘
	开采矿区
	中型
	蓝晶石含量
	18.39%
	蓝晶石吨/矿石千吨
	
	1197303/7129
	

	2
	321322002
	沭阳县万山村蓝晶石矿
	63200
	蓝晶石
	单一矿产
	普查
	未利用
	小型
	蓝晶石含量
	12.77%
	蓝晶石吨/矿石千吨
	
	
	287900/2255

	3
	321300011
	宿迁市白马涧石英砂矿
	83991
	玻璃用砂
	共生矿产
	详勘
	开采矿区
	小型
	SiO2%

Al2O3%

Fe2O3%
	90%

6.5%

0.25%
	矿石万吨
	
	141
	

	4
	321300012
	宿迁市马陵山石英砂矿
	83991
	玻璃用砂
	共生矿产
	详勘
	开采矿区
	中型
	SiO2%

Al2O3%

Fe2O3%
	90.5%

6.67%

0.21%
	矿石万吨
	
	392
	

	5
	321324011
	泗洪县梅花石英砂矿
	83991
	玻璃用砂
	共生矿产
	详勘
	停采矿区
	中型
	SiO2%

Al2O3%

Fe2O3%
	82.29%

10%

0.39%
	矿石万吨
	
	
	295

	6
	321322011
	沭阳县滥洪—华冲地区磷矿
	75690
	磷矿（矿石）
	单一矿产
	普查
	未利用
	中型
	P2O5%

CaO%

MgO%
	15．08%

30．3%

5．39%
	矿石千吨
	
	
	41690

	7
	321322012
	沭阳县汤庄磷矿区荣吴矿段
	75690
	磷矿（矿石）
	单一矿产
	普查
	未利用
	小型
	P2O5%
	15．08%
	矿石千吨
	
	
	1898

	8
	321322012
	沭阳县滥洪磷矿汤庄矿段
	75690
	磷矿（矿石）
	单一矿产
	普查
	未利用
	中型
	P2O5%
	15．08%
	矿石千吨
	
	3278
	19042

	9
	
	宿豫区骆马湖水域黄砂矿区
	83993
	建筑黄砂
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	大型
	
	
	矿石万米3
	59340
	
	


	序号
	矿区

编号
	矿区名称
	矿产代码
	矿产名称
	矿产组合
	勘查

阶段
	利用情况
	矿床

规模
	品位单位
	平均

品位
	储量单位
	储量
	基础储量
	资源量

	10
	
	宿豫区新沂河侍岭段矿区
	83993
	建筑黄砂
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	中型
	
	
	矿石万米3
	
	
	未调查

	11
	
	宿豫区新沂河晓店段矿区
	83993
	建筑黄砂
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	中型
	
	
	矿石万米3
	3077
	
	

	12
	
	宿豫区黄墩镇李甸村矿区
	83993
	建筑黄砂
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	
	
	未调查

	13
	
	沭阳县茆圩乡后丘村矿区
	83993
	建筑黄砂
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	
	
	73．54

	14
	
	沭阳县茆圩乡和睦村矿区
	83993
	建筑黄砂
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	
	
	77．60

	15
	
	沭阳县茆圩乡张湾村矿区
	83993
	建筑黄砂
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	
	
	未调查

	16
	
	沭阳县贤官镇贤官村矿区
	83993
	建筑黄砂
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	
	
	13．78

	17
	
	沭阳县贤官镇驻丘村矿区
	83993
	建筑黄砂
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	
	
	18．56

	18
	
	沭阳县新河镇巴房村矿区
	83993
	建筑黄砂
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	
	
	32．00

	19
	
	沭阳县新河镇春生村矿区
	83993
	建筑黄砂
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	
	
	21．30

	20
	
	沭阳县新河镇解桥村矿区
	83993
	建筑黄砂
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	
	
	32．00

	21
	
	沭阳县新河镇花团村矿区
	83993
	建筑黄砂
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	
	
	未调查

	22
	
	沭阳县高墟镇古莲村矿区
	83993
	建筑黄砂
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	
	
	11．32

	23
	
	沭阳县高墟镇古泊村矿区
	83993
	建筑黄砂
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	
	
	9．59

	24
	
	沭阳县官墩乡南庄村矿区
	83993
	建筑黄砂
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	
	
	3．20

	25
	
	沭阳县十字镇戴圩村矿区
	83993
	建筑黄砂
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	
	
	43．16

	26
	
	沭阳县十字镇果园村矿区
	83993
	建筑黄砂
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	
	
	4．00

	27
	
	沭阳县十字镇陈陆村矿区
	83993
	建筑黄砂
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	
	
	8．30

	28
	
	沭阳县耿圩镇周庙村矿区
	83993
	建筑黄砂
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	
	
	15．98


	序号
	矿区

编号
	矿区名称
	矿产代码
	矿产名称
	矿产组合
	勘查

阶段
	利用情况
	矿床

规模
	品位单位
	平均

品位
	储量单位
	储量
	基础储量
	资源量

	29
	
	沭阳县耿圩镇淮西村矿区
	83993
	建筑黄砂
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	
	
	46．62

	30
	
	沭阳县庙头镇何桥村矿区
	83993
	建筑黄砂
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	
	
	3．00

	31
	
	沭阳县庙头镇牛墩村矿区
	83993
	建筑黄砂
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	
	
	8．00

	32
	
	沐阳县庙头镇古丘村矿区
	83993
	建筑黄砂
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	
	
	未调查

	33
	
	沐阳县庙头镇龙窝村矿区
	83993
	建筑黄砂
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	
	
	未调查

	34
	
	沭阳县庙头镇后窑村矿区
	83993
	建筑黄砂
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	
	
	未调查

	35
	
	沭阳县七雄镇高树村矿区
	83993
	建筑黄砂
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	
	
	17．98

	36
	
	沭阳县七雄镇徐圩村矿区
	83993
	建筑黄砂
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	
	
	42．62

	37
	
	沭阳县七雄镇陈河村矿区
	83993
	建筑黄砂
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	
	
	10．66

	38
	
	沭阳县七雄镇七雄村矿区
	83993
	建筑黄砂
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	
	
	42．62

	39
	
	沭阳县七雄镇道口村矿区
	83993
	建筑黄砂
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	
	
	17．98

	40
	
	沭阳县七雄镇官田村矿区
	83993
	建筑黄砂
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	
	
	58．61

	41
	
	沭阳县七雄镇夹滩村矿区
	83993
	建筑黄砂
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	
	
	42．62

	42
	
	沭阳县七雄镇田桥村矿区
	83993
	建筑黄砂
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	
	
	31．97

	43
	
	沭阳县潼阳镇山羊村矿区
	83993
	建筑黄砂
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	
	
	未调查

	44
	
	沭阳县潼阳镇窑庄村矿区
	83993
	建筑黄砂
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	
	
	未调查

	45
	
	沐阳县潼阳镇农科村矿区
	83993
	建筑黄砂
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	
	
	未调查

	46
	
	沐阳县潼阳镇扎埠村矿区
	83993
	建筑黄砂
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	
	
	未调查

	47
	
	沭阳县扎下镇分水村矿区
	83993
	建筑黄砂
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	
	
	未调查


	序号
	矿区

编号
	矿区名称
	矿产代码
	矿产名称
	矿产组合
	勘查

阶段
	利用情况
	矿床

规模
	品位单位
	平均

品位
	储量单位
	储量
	基础储量
	资源量

	48
	
	沭阳县扎下镇银山村矿区
	83993
	建筑黄砂
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	
	
	未调查

	49
	
	沭阳县龙庙镇庄塘村矿区
	83993
	建筑黄砂
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	
	
	未调查

	50
	
	沭阳县岔流河矿区(周圈至徐口段)
	83993
	建筑黄砂
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	
	
	未调查

	51
	
	沭阳县古泊河矿区(全线)
	83993
	建筑黄砂
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	
	
	未调查

	52
	
	沭阳县沐新河矿区(全线)
	83993
	建筑黄砂
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	
	
	未调查

	53
	
	沭阳县柴南河矿区(全线)
	83993
	建筑黄砂
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	
	
	未调查

	54
	
	沭阳县柴米河矿区(全线)
	83993
	建筑黄砂
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	
	
	未调查

	55
	
	沭阳县柴沂干渠矿区(全线)
	83993
	建筑黄砂
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	
	
	未调查

	56
	
	沭阳县新沂河矿区(全线)
	83993
	建筑黄砂
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	
	
	未调查

	57
	
	泗洪县归仁镇黄砂矿区
	83993
	建筑黄砂
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	
	
	未调查

	58
	
	泗洪县梅花镇黄砂矿区
	83993
	建筑黄砂
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	大型
	
	
	矿石万米3
	
	
	未调查

	59
	
	泗洪县重岗乡黄砂矿区
	83993
	建筑黄砂
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	大型
	
	
	矿石万米3
	
	
	未调查

	60
	
	泗洪县魏营镇黄砂矿区
	83993
	建筑黄砂
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	大型
	
	
	矿石万米3
	
	
	未调查

	61
	
	泗洪县峰山乡黄砂矿区
	83993
	建筑黄砂
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	大型
	
	
	矿石万米3
	
	
	未调查

	62
	
	宿城区项里双河建材厂矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	15
	
	

	63
	
	宿城区南蔡乡砖瓦三厂矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	22
	
	

	64
	
	宿城区洋北镇砖瓦厂矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	17．5
	
	

	65
	
	宿城区仓集王元砖瓦一厂矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	13．2
	
	

	66
	
	宿城区洋河西门砖瓦厂矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	6
	
	


	序号
	矿区

编号
	矿区名称
	矿产代码
	矿产名称
	矿产组合
	勘查

阶段
	利用情况
	矿床

规模
	品位单位
	平均

品位
	储量单位
	储量
	基础储量
	资源量

	67
	
	宿城区洋河镇三葛砖瓦厂矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	48
	
	

	68
	
	宿城区仓集王元砖瓦二厂矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	12
	
	

	69
	
	宿城区洋河镇第二砖瓦厂矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	15
	
	

	70
	
	宿城区仓集镇闸圩砖瓦厂矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	2
	
	

	71
	
	宿城区洋河东圩社区大砖瓦厂矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	4
	
	

	72
	
	宿城区洋河南街砖瓦厂矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	1．5
	
	

	73
	
	宿城区郑楼正兴砖瓦厂矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	7．5
	
	

	74
	
	宿城区郑楼张渡砖瓦厂矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	4
	
	

	75
	
	宿城区中扬洪湖砖瓦厂矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	15．4
	
	

	76
	
	宿城区南蔡乡砖瓦六厂矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	22
	
	

	77
	
	宿城区南蔡乡砖瓦一厂矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	22
	
	

	78
	
	宿城区洋北镇卓玛砖瓦厂矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	6．6
	
	

	79
	
	宿城区洋河镇三葛第一砖瓦厂矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	8
	
	

	80
	
	宿城区洋北镇七里砖瓦厂矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	10
	
	

	81
	
	宿城区仓集镇六里砖瓦厂矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	4．5
	
	

	82
	
	宿城区龙河镇桥庄砖瓦厂矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	2
	
	

	83
	
	宿城区仓集镇张码砖瓦厂矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	1
	
	

	84
	
	宿城区仓集镇罗庄砖瓦厂矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	2．4
	
	

	85
	
	宿城区屠园乡砖瓦厂矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	4
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	86
	
	宿城区南蔡砖瓦四厂矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	6．6
	
	

	87
	
	宿城区南蔡砖瓦二厂矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	10
	
	

	88
	
	宿城区第二砖瓦厂矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	8．8
	
	

	89
	
	宿城区南蔡砖瓦五厂矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	6．6
	
	

	90
	
	宿城区洋北镇赵圩砖瓦厂矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	10．5
	
	

	91
	
	宿豫区侍岭朱岭口头砖瓦厂矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	5．5
	
	

	92
	
	宿豫区关庙镇第一砖瓦厂矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	20
	
	

	93
	
	宿豫区关庙镇第二砖瓦厂矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	18．5
	
	

	94
	
	宿豫区新庄镇砖瓦二厂矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	5．5
	
	

	95
	
	宿豫区大兴镇长乐机砖厂矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	20
	
	

	96
	
	宿豫区丁嘴倪牌坊砖瓦厂矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	15
	
	

	97
	
	宿豫区仰化镇砖瓦厂矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	10
	
	

	98
	
	宿豫区曹集乡刘圩砖瓦厂矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	11
	
	

	99
	
	宿豫区曹集乡双河富兴砖瓦厂矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	23
	
	

	100
	
	宿豫区曹集乡砖瓦二厂矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	16
	
	

	101
	
	宿豫区晓店镇砖瓦四厂矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	20．2
	
	

	102
	
	宿豫区晓店镇塘湖砖瓦一厂矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	18．8
	
	

	103
	
	宿豫区蔡集镇砖瓦一厂矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	50
	
	

	104
	
	宿豫区蔡集镇砖瓦三厂矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	50
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	105
	
	宿豫区蔡集镇砖瓦四厂矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	50
	
	

	106
	
	宿豫区蔡集镇砖瓦五厂矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	50
	
	

	107
	
	宿豫区蔡集镇漏河砖瓦厂矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	40
	
	

	108
	
	宿豫区王集朱海砖瓦厂矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	15
	
	

	109
	
	宿豫区王集苗圩东海砖瓦厂矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	20
	
	

	110
	
	宿豫区皂河镇谢庄砖瓦厂矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	20
	
	

	111
	
	宿豫区皂河镇刘圩砖瓦厂矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	5
	
	

	112
	
	宿豫区皂河镇书信砖瓦厂矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	9
	
	

	113
	
	宿豫区皂河镇恒超砖瓦厂矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	25
	
	

	114
	
	宿豫区皂河镇新农砖瓦厂矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	10
	
	

	115
	
	宿豫区皂河镇黄河砖瓦厂矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	
	
	未调查

	116
	
	宿豫区皂河镇八井砖瓦厂矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	10．4
	
	

	117
	
	宿豫区黄墩镇砖瓦一厂矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	10
	
	

	118
	
	泗阳县城厢镇朱码砖瓦厂矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	45
	
	

	119
	
	泗阳县城厢镇南武砖瓦厂矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	20
	
	

	120
	
	泗阳县城厢镇扬集砖瓦厂矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	35
	
	

	121
	
	泗阳县城厢镇要武砖瓦厂矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	20
	
	

	122
	
	泗阳县城厢镇龙门砖瓦厂矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	40
	
	

	123
	
	泗阳县城厢镇司李砖瓦厂矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	60
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	124
	
	泗阳县来安砖瓦厂矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	
	
	未调查

	125
	
	泗阳县李口镇砖瓦厂矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	60
	
	

	126
	
	泗阳县李口镇砖瓦二厂矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	40
	
	

	127
	
	泗阳县新袁镇第二砖瓦厂矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	50
	
	

	128
	
	泗阳县新袁镇第三砖瓦厂矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	45
	
	

	129
	
	泗阳县新袁镇高湾砖瓦厂矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	
	
	未调查

	130
	
	泗阳县卢集镇砖瓦厂矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	30
	
	

	131
	
	泗阳县卢集镇砖瓦二厂矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	30
	
	

	132
	
	泗阳县裴圩镇大众砖瓦厂矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	45
	
	

	133
	
	泗阳县裴圩镇砖瓦厂矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	60
	
	

	134
	
	泗阳县裴圩镇良种场砖瓦厂矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	30
	
	

	135
	
	泗阳县裴圩镇黄圩砖瓦一厂矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	30
	
	

	136
	
	泗阳县裴圩镇黄圩砖瓦二厂矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	
	
	未调查

	137
	
	泗阳县高渡镇砖瓦厂矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	17
	
	

	138
	
	泗阳县农场砖瓦厂矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	50
	
	

	139
	
	泗阳县红旗砖瓦厂矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	30
	
	

	140
	
	泗阳县原种场兴圩砖瓦厂矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	30
	
	

	141
	
	泗阳县临河镇第二砖瓦厂矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	40
	
	

	142
	
	泗阳县临河镇许码砖瓦厂矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	45
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	143
	
	泗阳县临河镇第一砖瓦厂矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	45
	
	

	144
	
	泗阳县临河镇西稍砖瓦厂矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	50
	
	

	145
	
	泗阳县临河镇小店砖瓦厂矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	50
	
	

	146
	
	泗阳县临河镇曹渡砖瓦厂矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	60
	
	

	147
	
	泗阳县穿城镇第一砖瓦厂矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	30
	
	

	148
	
	泗阳县穿城镇砖瓦厂矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	60
	
	

	149
	
	泗阳县穿城镇新桥砖瓦厂矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	60
	
	

	150
	
	泗阳县张家圩镇砖瓦厂矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	30
	
	

	151
	
	泗阳县爱园镇砖瓦厂矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	30
	
	

	152
	
	泗阳县爱园镇冒庄砖瓦厂矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	20
	
	

	153
	
	泗阳县王集镇魏圩砖瓦厂矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	
	
	未调查

	154
	
	泗阳县众兴镇凌城砖瓦厂矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	30
	
	

	155
	
	泗阳县三庄镇毕滩砖瓦厂矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	20
	
	

	156
	
	泗阳县三庄镇砖瓦厂矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	
	
	未调查

	157
	
	泗阳县南刘集砖瓦厂矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	
	
	未调查

	158
	
	泗阳县棉花原种场砖瓦厂矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	35
	
	

	159
	
	泗洪县青阳镇孙何窑厂矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	11．1
	
	

	160
	
	泗洪县青阳镇戚庄南窑厂矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	8．4
	
	

	161
	
	泗洪县青阳镇四分场窑厂矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	20．4
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	162
	
	泗洪县双沟镇苗庄窑厂矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	15
	
	

	163
	
	泗洪县双沟镇李庄窑厂矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	10
	
	

	164
	
	泗洪县双沟镇周冲窑厂矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	10
	
	

	165
	
	泗洪县魏营镇轮窑厂矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	15
	
	

	166
	
	泗洪县魏营镇东刚窑厂矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	15
	
	

	167
	
	泗洪县魏营镇涧北轮窑厂矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	20
	
	

	168
	
	泗洪县峰山乡轮窑厂矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	25
	
	

	169
	
	泗洪县峰山乡三套轮窑厂矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	2．5
	
	

	170
	
	泗洪县峰山乡黄岗窑厂矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	3
	
	

	171
	
	泗洪县五里洪农场南窑厂矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	15
	
	

	172
	
	泗洪县五里洪农场西窑厂矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	18
	
	

	173
	
	泗洪县梅花镇轮窑厂矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	
	
	未调查

	174
	
	泗洪县梅花镇赵庄轮窑厂矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	10
	
	

	175
	
	泗洪县梅花镇凤墩轮窑厂矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	
	
	未调查

	176
	
	泗洪县归仁镇大口轮窑厂矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	15
	
	

	177
	
	泗洪县大楼乡轮窑厂矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	30
	
	

	178
	
	泗洪县金锁镇沈庄西窑厂矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	10
	
	

	179
	
	泗洪县朱湖镇轮窑厂矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	6
	
	

	180
	
	泗洪县朱湖镇杨庄轮窑厂矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	4．52
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	181
	
	泗洪县朱湖镇许圩轮窑厂矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	
	
	未调查

	182
	
	泗洪县朱湖镇新航轮窑厂矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	9
	
	

	183
	
	泗洪县界集镇轮窑厂矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	15
	
	

	184
	
	泗洪县太平镇轮窑厂矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	
	
	未调查

	185
	
	泗洪县龙集镇龙集村窑厂矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	15
	
	

	186
	
	泗洪县龙集镇河口村窑厂矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	15
	
	

	187
	
	泗洪县曹庙乡盛圩窑厂矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	8
	
	

	188
	
	泗洪县孙园镇刘德轮窑厂矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	14．7
	
	

	189
	
	泗洪县孙园镇罗庄轮窑厂矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	16
	
	

	190
	
	泗洪县陈圩乡轮窑厂矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	60
	
	

	191
	
	泗洪县天岗湖乡联淮轮窑厂矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	5
	
	

	192
	
	泗洪县半城镇东林轮窑厂矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	10
	
	

	193
	
	泗洪县石集乡裕丰轮窑厂矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	46
	
	

	194
	
	泗洪县车门乡张庄南轮窑厂矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	18
	
	

	195
	
	泗洪县车门乡张庄北轮窑厂矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	18
	
	

	196
	
	泗洪县车门乡团结轮窑厂矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	22
	
	

	197
	
	泗洪县车门乡轮窑厂矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	110
	
	

	198
	
	泗洪县马公部队轮窑厂矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	20
	
	

	199
	
	沭阳县官墩乡郁圩村矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	0．43
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	200
	
	沭阳县官墩乡南庄村矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	0．23
	
	

	201
	
	沭阳县官墩乡友谊村矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	0．22
	
	

	202
	
	沭阳县官墩乡尤庙村矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	0．1
	
	

	203
	
	沭阳县章集镇何杨村矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	5．6
	
	

	204
	
	沭阳县章集镇武河村矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	3．7
	
	

	205
	
	沭阳县章集镇钮湾村矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	0．97
	
	

	206
	
	沭阳县张圩乡徐码村矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	8．1
	
	

	207
	
	沭阳县张圩乡水庄村矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	3．4
	
	

	208
	
	沭阳县张圩乡引河村矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	2．13
	
	

	209
	
	沭阳县钱集镇西营村矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	2．93
	
	

	210
	
	沭阳县钱集镇效佐村矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	8．65
	
	

	211
	
	沭阳县十字镇汤西村矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	1．34
	
	

	212
	
	沭阳县十字镇张圩村矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	2．83
	
	

	213
	
	沭阳县十字镇团庄村矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	8．69
	
	

	214
	
	沭阳县马厂镇民主村矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	0．24
	
	

	215
	
	沭阳县沂涛镇崔庄村矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	0．8
	
	

	216
	
	沭阳县沂涛镇团庄村矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	2．0
	
	

	217
	
	沭阳县沂涛镇常荡村矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	1．33
	
	

	218
	
	沭阳县沂涛镇东王庙村矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	2．0
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	219
	
	沭阳县沂涛镇秦圩村矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	0．8
	
	

	220
	
	沭阳县沂涛镇陶庄村矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	1．33
	
	

	221
	
	沭阳县汤涧镇马长村矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	7．0
	
	

	222
	
	沭阳县汤涧镇郝圩村矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	4．26
	
	

	223
	
	沭阳县汤涧镇顾洼村矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	14．65
	
	

	224
	
	沭阳县汤涧镇大李村矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	21．42
	
	

	225
	
	沭阳县汤涧镇双窑村矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	44．89
	
	

	226
	
	沭阳县汤涧第二砖瓦厂矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	7．66
	
	

	227
	
	沭阳县七雄镇双河村矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	9．99
	
	

	228
	
	沭阳县七雄镇田桥村矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	4．66
	
	

	229
	
	沭阳县七雄镇官田村矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	10．66
	
	

	230
	
	沭阳县七雄镇高树村矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	9．99
	
	

	231
	
	沭阳县七雄镇西官村矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	11．99
	
	

	232
	
	沭阳县七雄镇道口村矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	5．33
	
	

	233
	
	沭阳县扎下镇顺河村矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	5．0
	
	

	234
	
	沭阳县陇集镇谢墩村矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	22．38
	
	

	235
	
	沭阳县北丁集镇尚庄村矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	23．98
	
	

	236
	
	沭阳县刘集镇涧西村矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	7．99
	
	

	237
	
	沭阳县刘集镇周集村矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	9．32
	
	


	序号
	矿区

编号
	矿区名称
	矿产代码
	矿产名称
	矿产组合
	勘查

阶段
	利用情况
	矿床

规模
	品位单位
	平均

品位
	储量单位
	储量
	基础储量
	资源量

	238
	
	沭阳县悦来镇宏伟村矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	2．96
	
	

	239
	
	沭阳县悦来镇叶上庄村矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	5．39
	
	

	240
	
	沭阳县悦来镇叶新庄村矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	6．83
	
	

	241
	
	沭阳县吴集镇魏牌坊村矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	3．37
	
	

	242
	
	沭阳县桑墟镇河西居委会矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	31．09
	
	

	243
	
	沭阳县青伊湖镇滥洪村矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	10．78
	
	

	244
	
	沭阳县青伊湖镇戚庄村矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	1．2
	
	

	245
	
	沭阳县青伊湖镇高庄村矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	1．12
	
	

	246
	
	沭阳县青伊湖镇姚沟村矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	2．4
	
	

	247
	
	沭阳县青伊湖镇后乡村矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	17．98
	
	

	248
	
	沭阳县青伊湖镇马场村矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	19．89
	
	

	249
	
	沭阳县湖东镇章庄矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	2．2
	
	

	250
	
	沭阳县湖东镇杨湾矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	1．17
	
	

	251
	
	沭阳县湖东镇砖瓦厂矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	8．39
	
	

	252
	
	沭阳县湖东镇新湖村矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	1．33
	
	

	253
	
	沭阳县湖东镇陆口村矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	0．66
	
	

	254
	
	沭阳县湖东镇杨岗村矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	1．67
	
	

	255
	
	沭阳县龙庙镇赵庄村矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	6．02
	
	

	256
	
	沭阳县龙庙镇前岔村矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	普查
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	4．93
	
	


	序号
	矿区

编号
	矿区名称
	矿产代码
	矿产名称
	矿产组合
	勘查

阶段
	利用情况
	矿床

规模
	品位

单位
	平均

品位
	储量单位
	储量
	基础

储量
	资源量

	257
	
	沭阳县龙庙镇庄塘村矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	2．67
	
	

	258
	
	沭阳县茆圩乡后丘村矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	8．66
	
	

	259
	
	沭阳县茆圩乡茆圩村矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	6．99
	
	

	260
	
	沭阳县茆圩乡大官庄村矿区
	84412
	砖瓦用粘土
	单一矿产
	
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万米3
	10．99
	
	

	261
	
	沭阳县茆圩乡大官庄村矿区
	84032
	硅石
	单一矿产
	
	开采矿区
	小型
	
	
	矿石万吨
	
	
	未调查

	262
	
	沭阳县茆圩乡大兴庄村矿区
	83102
	水晶
	单一矿产
	
	开采矿区
	小型
	
	
	矿物吨
	
	
	未调查

	263
	
	沭阳县官墩乡官墩村矿区
	83280
	云母
	单一矿产
	
	开采矿区
	小型
	
	
	云母吨
	
	
	未调查

	264
	
	沭阳县茆圩乡官东庄村矿区
	97010
	矿泉水
	单一矿产
	
	开采矿区
	小型
	
	
	万米3
	
	
	未调查

	265
	
	沭阳县韩山镇金牛洞矿区
	97010
	矿泉水
	单一矿产
	
	开采矿区
	小型
	
	
	万米3
	
	
	未调查

	266
	
	宿豫区晓店镇小营矿区
	97010
	矿泉水
	单一矿产
	
	开采矿区
	小型
	
	
	万米3
	
	
	未调查

	267
	
	泗洪县分金亭酒厂矿区
	97010
	矿泉水
	单一矿产
	
	开采矿区
	小型
	
	
	万米3
	
	
	未调查

	268
	
	泗洪县瑶沟酒厂矿区
	97010
	矿泉水
	单一矿产
	
	开采矿区
	小型
	
	
	万米3
	
	
	未调查

	269
	
	泗洪县葡萄酒厂矿区
	97010
	矿泉水
	单一矿产
	
	开采矿区
	小型
	
	
	万米3
	
	
	未调查

	270
	
	宿城区埠子镇大西村矿区
	97010
	矿泉水
	单一矿产
	
	开采矿区
	小型
	
	
	万米3
	
	
	未调查

	271
	
	泗洪县石集乡柳山、毛山建筑用石矿
	84711
	建筑用钾长石
	单一矿产
	
	开采矿区
	小型
	
	
	万米3
	
	
	未调查

	272
	
	宿迁市陶土矿新窑矿区
	84170
	陶土
	共生矿产
	
	未利用
	大型
	SiO2%

Al2O3%

Fe2O3%
	65.15%

17.26%

7.59%
	矿石千吨
	33940
	
	

	273
	
	泗洪县双沟镇凹凸棒石粘土矿
	84210
	凹凸棒石粘土
	单一矿产
	
	已利用
	矿点
	
	
	矿石千吨
	
	
	

	274
	
	泗洪县下草湾凹凸棒石粘土矿
	84210
	凹凸棒石粘土
	单一矿产
	
	已利用
	矿点
	
	
	矿石千吨
	
	
	

	275
	
	泗洪县小红山凹凸棒石粘土矿
	84210
	凹凸棒石粘土
	单一矿产
	
	已利用
	矿点
	
	
	矿石千吨
	
	
	未调查

	276
	
	泗洪县峰山王套村凹凸棒石粘土矿
	84210
	凹凸棒石粘土
	单一矿产
	
	已利用
	矿点
	
	
	矿石千吨
	
	
	未调查

	277
	
	宿豫区晓店镇新站村矿区
	83991
	玻璃用砂
	共生矿产
	详勘
	开采矿区
	大型
	SiO2%

Al2O3%

Fe2O3%
	89.2%

5.56%

0.27%
	矿石万吨
	2370.74
	
	未调查


附表3：

宿迁市2004年度主要矿产资源开发利用统计表

	序 号
	矿  产

代 码
	矿 产 名 称
	矿  山  数  （个）
	产          量
	产   值   （万 元）

	
	
	
	大
	中
	小
	合  计
	单  位
	大
	中
	小
	合  计
	大
	中
	小
	合  计

	1
	83991
	玻璃用砂
	
	
	5
	5
	万吨
	
	
	10．2
	10．2
	
	
	724
	724

	2
	83993
	建筑用砂
	1
	1
	21
	23
	万立方米
	268．75
	11．25
	24．73
	304．73
	3440
	190
	343．5
	3973．5

	3
	84412
	砖瓦用粘土
	
	
	177
	177
	万立方米
	
	
	460．18
	460．18
	
	
	17864．65
	17864．65

	4
	63200
	蓝晶石
	
	
	1
	1
	万吨
	
	
	0
	0
	
	
	0
	0

	5
	84711
	建筑用石
	
	
	2
	2
	万立方米
	
	
	2．78
	2．78
	
	
	90
	90

	合计
	
	
	1
	1
	206
	208
	万吨
	430
	18
	863．29
	1311．29
	3440
	190
	19022．15
	22652．15


附表4：

宿迁市2004年主要矿山开发利用一览表

	序

号
	矿山

编号
	矿山名称
	矿产

代码
	矿产

名称
	资源储

量单位
	储量
	开采

规模
	产量

单位
	年产量
	矿业

产值

（万元）
	备注

	1
	3213010003
	江苏玻璃集团有限公司石英砂公司玻璃用砂矿
	83991
	玻璃用砂
	万吨
	
	小型
	万吨
	3.2
	224
	

	2
	
	宿豫区晓店镇白砂二矿
	83991
	玻璃用砂
	万吨
	
	小型
	万吨
	2
	150
	

	3
	
	宿豫区晓店镇王帮宏砂矿
	83991
	玻璃用砂
	万吨
	
	小型
	万吨
	1．5
	100
	

	4
	
	宿豫区晓店镇新站猪场砂矿
	83991
	玻璃用砂
	万吨
	
	小型
	万吨
	2
	150
	

	5
	
	宿豫区晓店镇陆来启砂矿
	83991
	玻璃用砂
	万吨
	
	小型
	万吨
	1．5
	100
	

	6
	3213010001
	宿迁砂矿沂河侍岭段矿区
	83993
	建筑用砂
	万米3
	
	中型
	万米3
	11.25
	190
	

	7
	3213010002
	宿迁砂矿骆马湖矿区
	83993
	建筑用砂
	万米3
	
	大型
	万米3
	268.75
	3440
	

	8
	
	宿豫区黄墩镇李甸村黄砂矿
	83993
	建筑用砂
	万米3
	
	小型
	万米3
	0.63
	10
	

	9
	3213220036
	沭阳县砂矿扎埠砂场
	83993
	建筑用砂
	万米3
	
	小型
	万米3
	1.25
	18
	

	10
	3213220037
	沭阳县砂矿十字砂场
	83993
	建筑用砂
	万米3
	
	小型
	万米3
	1.25
	18
	

	11
	3213220039
	沭阳县砂矿大沟砂场
	83993
	建筑用砂
	万米3
	
	小型
	万米3
	2.50
	23
	

	12
	3213220040
	沭阳县砂矿春生砂场
	83993
	建筑用砂
	万米3
	
	小型
	万米3
	0.94
	13
	

	13
	3213220049
	沭阳县砂矿葡萄河砂场
	83993
	建筑用砂
	万米3
	
	小型
	万米3
	1.00
	14
	

	14
	3213220065
	沭阳县砂矿牛墩砂场
	83993
	建筑用砂
	万米3
	
	小型
	万米3
	3.12
	45
	

	15
	3213220066
	沭阳县砂矿后尧砂场
	83993
	建筑用砂
	万米3
	
	小型
	万米3
	1.25
	18
	

	16
	3213220067
	沭阳县砂矿山羊砂场
	83993
	建筑用砂
	万米3
	
	小型
	万米3
	2.50
	36
	

	17
	3213220068
	沭阳县砂矿古丘砂场
	83993
	建筑用砂
	万米3
	
	小型
	万米3
	0. 93
	13.5
	

	18
	3213220069
	沭阳县砂矿天泰砂场
	83993
	建筑用砂
	万米3
	
	小型
	万米3
	1.25
	18
	

	19
	3213220070
	沭阳县庙头镇古龙砂场
	83993
	建筑用砂
	万米3
	
	小型
	万米3
	1.87
	27
	

	序

号
	矿山

编号
	矿山名称
	矿产

代码
	矿产

名称
	资源储

量单位
	储量
	开采

规模
	产量

单位
	年产量
	矿业

产值

（万元）
	备注

	20
	3213220086
	沭阳县潼阳黄砂开采场
	83993
	建筑用砂
	万米3
	
	小型
	万米3
	1.25
	18
	

	21
	3213220089
	沭阳县利平嵩矿业采砂场
	83993
	建筑用砂
	万米3
	
	小型
	万米3
	0.63
	9
	

	22
	3213220090
	沭阳县金亮采砂场
	83993
	建筑用砂
	万米3
	
	小型
	万米3
	0.63
	9
	

	23
	3213220091
	沭阳县扎下镇刘祖科采砂场
	83993
	建筑用砂
	万米3
	
	小型
	万米3
	0.63
	9
	

	24
	3213220092
	沭阳县中林砂场
	83993
	建筑用砂
	万米3
	
	小型
	万米3
	1.25
	18
	

	25
	3213220101
	沭阳县后圩采砂场
	83993
	建筑用砂
	万米3
	
	小型
	万米3
	0.31
	4.5
	

	26
	3213220102
	沭阳县扎埠采砂场
	83993
	建筑用砂
	万米3
	
	小型
	万米3
	0.31
	4.5
	

	27
	3213220103
	沭阳县七雄昌盛采砂场
	83993
	建筑用砂
	万米3
	
	小型
	万米3
	0.63
	9
	

	28
	3213220104
	沭阳县东兴采砂场
	83993
	建筑用砂
	万米3
	
	小型
	万米3
	0.00
	9
	

	29
	3213220105
	沭阳县蓝晶石矿矿业有限公司
	63200
	蓝晶石
	蓝晶石吨/矿石千吨
	
	
	
	0
	0
	

	30
	3213020001
	宿城区洋北镇洋北砖瓦厂
	84412
	砖瓦用粘土
	万米3
	
	小型
	万米3
	3.60
	126
	

	31
	3213020002
	宿城区洋北镇赵圩砖瓦厂
	84412
	砖瓦用粘土
	万米3
	
	小型
	万米3
	1.62
	56.7
	2007-10-31前关闭

	32
	3213020003
	宿城区洋河镇第二砖瓦厂
	84412
	砖瓦用粘土
	万米3
	
	小型
	万米3
	2.88
	100
	

	33
	3213020004
	宿城区中扬洪湖砖瓦厂
	84412
	砖瓦用粘土
	万米3
	
	小型
	万米3
	3.20
	112
	

	34
	3213020005
	宿城区洋河镇三葛第一砖瓦厂
	84412
	砖瓦用粘土
	万米3
	
	小型
	万米3
	3.60
	126
	

	35
	3213020006
	宿城区南蔡乡砖瓦一厂
	84412
	砖瓦用粘土
	万米3
	
	小型
	万米3
	2.70
	94.5
	2007-10-31前关闭

	36
	3213020007
	宿城区郑楼镇正兴砖瓦厂
	84412
	砖瓦用粘土
	万米3
	
	小型
	万米3
	3.60
	126
	

	37
	3213020008
	宿城区郑楼镇张渡砖瓦厂
	84412
	砖瓦用粘土
	万米3
	
	小型
	万米3
	3.24
	113.4
	

	38
	3213020009
	宿城区洋北镇卓玛砖瓦厂
	84412
	砖瓦用粘土
	万米3
	
	小型
	万米3
	3.20
	112
	2006-12-31前关闭


	序

号
	矿山

编号
	矿山名称
	矿产

代码
	矿产

名称
	资源储

量单位
	储量
	开采

规模
	产量

单位
	年产量
	矿业

产值

（万元）
	备注

	39
	3213020010
	宿城区南蔡乡砖瓦三厂
	84412
	砖瓦用粘土
	万米3
	
	小型
	万米3
	2.70
	94.5
	2007-10-31前关闭

	40
	3213020011
	宿城区洋北乡七里砖瓦厂
	84412
	砖瓦用粘土
	万米3
	
	小型
	万米3
	7.20
	252
	2007-10-31前关闭

	41
	3213020012
	宿城区南蔡乡砖瓦四厂
	84412
	砖瓦用粘土
	万米3
	
	小型
	万米3
	2.70
	94.5
	2007-10-31前关闭

	42
	3213020013
	宿城区南蔡乡砖瓦六厂
	84412
	砖瓦用粘土
	万米3
	
	小型
	万米3
	3.60
	126
	2006-12-31前关闭

	43
	
	宿城区项里双河建材厂
	84412
	砖瓦用粘土
	万米3
	
	小型
	万米3
	3.60
	126
	

	44
	
	宿城区第二砖瓦厂
	84412
	砖瓦用粘土
	万米3
	
	小型
	万米3
	3.24
	113.4
	2006-12-31前关闭

	45
	
	宿城区龙河桥庄砖瓦厂
	84412
	砖瓦用粘土
	万米3
	
	小型
	万米3
	3.20
	112
	

	46
	
	宿城区南蔡砖瓦二厂
	84412
	砖瓦用粘土
	万米3
	
	小型
	万米3
	3.60
	126
	2006-12-31前关闭

	47
	
	宿城区南蔡砖瓦五厂
	84412
	砖瓦用粘土
	万米3
	
	小型
	万米3
	3.20
	112
	2006-12-31前关闭

	48
	
	宿城区洋河西门砖瓦厂
	84412
	砖瓦用粘土
	万米3
	
	小型
	万米3
	3.24
	113.4
	

	49
	
	宿城区洋河东圩社区大砖瓦厂
	84412
	砖瓦用粘土
	万米3
	
	小型
	万米3
	3.60
	126
	

	50
	
	宿城区洋河南街砖瓦厂
	84412
	砖瓦用粘土
	万米3
	
	小型
	万米3
	3.20
	112
	

	51
	
	宿城区洋河镇三葛砖瓦厂
	84412
	砖瓦用粘土
	万米3
	
	小型
	万米3
	3.20
	112
	

	52
	
	宿城区仓集王元砖瓦一厂
	84412
	砖瓦用粘土
	万米3
	
	小型
	万米3
	3.60
	126
	

	53
	
	宿城区仓集王元砖瓦二厂
	84412
	砖瓦用粘土
	万米3
	
	小型
	万米3
	3.20
	112
	

	54
	
	宿城区仓集闸圩砖瓦厂
	84412
	砖瓦用粘土
	万米3
	
	小型
	万米3
	3.60
	126
	

	55
	
	宿城区仓集六里砖瓦厂
	84412
	砖瓦用粘土
	万米3
	
	小型
	万米3
	3.20
	112
	

	56
	
	宿城区仓集张码砖瓦厂
	84412
	砖瓦用粘土
	万米3
	
	小型
	万米3
	3.20
	112
	

	57
	
	宿城区仓集罗庄砖瓦厂
	84412
	砖瓦用粘土
	万米3
	
	小型
	万米3
	3.60
	126
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	58
	
	宿城区屠园乡砖瓦厂
	84412
	砖瓦用粘土
	万米3
	
	小型
	万米3
	2.50
	87.5
	

	59
	3213110001
	宿豫区晓店砖瓦四厂
	84412
	砖瓦用粘土
	万米3
	
	小型
	万米3
	4.00
	140
	

	60
	3213110002
	宿豫区蔡集镇砖瓦一厂
	84412
	砖瓦用粘土
	万米3
	
	小型
	万米3
	2.40
	84
	2006-12-31前关闭

	61
	3213110003
	宿豫区蔡集镇砖瓦三厂
	84412
	砖瓦用粘土
	万米3
	
	小型
	万米3
	2.50
	87.5
	2006-12-31前关闭

	62
	3213110004
	宿豫区蔡集镇砖瓦四厂
	84412
	砖瓦用粘土
	万米3
	
	小型
	万米3
	2.60
	91
	2006-12-31前关闭

	63
	3213110005
	宿豫区皂河镇谢庄砖瓦厂
	84412
	砖瓦用粘土
	万米3
	
	小型
	万米3
	4.00
	140
	2007-10-31前关闭

	64
	3213110006
	宿豫区皂河镇书信砖瓦厂
	84412
	砖瓦用粘土
	万米3
	
	小型
	万米3
	2.00
	70
	

	65
	3213110007
	宿豫区关庙镇第二砖瓦厂
	84412
	砖瓦用粘土
	万米3
	
	小型
	万米3
	3.00
	105
	

	66
	3213110008
	宿豫区关庙镇第一砖瓦厂
	84412
	砖瓦用粘土
	万米3
	
	小型
	万米3
	2.90
	101.5
	

	67
	3213110009
	宿豫区侍岭镇朱岭口头砖瓦厂
	84412
	砖瓦用粘土
	万米3
	
	小型
	万米3
	2.00
	70
	

	68
	3213110010
	宿豫区大兴镇长乐机砖厂
	84412
	砖瓦用粘土
	万米3
	
	小型
	万米3
	0.60
	21
	

	69
	3213110011
	宿豫区曹集乡旱闸砖瓦西厂
	84412
	砖瓦用粘土
	万米3
	
	小型
	万米3
	1.30
	45.5
	2007-10-31前关闭

	70
	3213110012
	宿豫区曹集乡砖瓦二厂
	84412
	砖瓦用粘土
	万米3
	
	小型
	万米3
	2.00
	70
	

	71
	3213110013
	宿豫区皂河镇恒超砖瓦厂
	84412
	砖瓦用粘土
	万米3
	
	小型
	万米3
	2.00
	70
	

	72
	3213110014
	宿豫区王集镇珠海砖瓦厂
	84412
	砖瓦用粘土
	万米3
	
	小型
	万米3
	3.00
	105
	

	73
	3213110015
	宿豫区晓店镇塘湖砖瓦一厂
	84412
	砖瓦用粘土
	万米3
	
	小型
	万米3
	2.20
	77
	

	74
	3213110016
	宿豫区蔡集镇砖瓦五厂
	84412
	砖瓦用粘土
	万米3
	
	小型
	万米3
	2.60
	91
	2007-10-31前关闭

	75
	3213110017
	宿豫区蔡集镇漏河砖瓦厂
	84412
	砖瓦用粘土
	万米3
	
	小型
	万米3
	2.25
	78.75
	2007-10-31前关闭

	76
	
	宿豫区黄墩镇砖瓦一厂
	84412
	砖瓦用粘土
	万米3
	
	小型
	万米3
	2.00
	70
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	77
	
	宿豫区皂河镇新农砖瓦厂
	84412
	砖瓦用粘土
	万米3
	
	小型
	万米3
	3.00
	105
	

	78
	
	宿豫区皂河镇刘圩砖瓦厂
	84412
	砖瓦用粘土
	万米3
	
	小型
	万米3
	2.00
	70
	

	79
	
	宿豫区皂河镇黄河砖瓦厂
	84412
	砖瓦用粘土
	万米3
	
	小型
	万米3
	3.00
	105
	2006-12-31前关闭

	80
	
	宿豫区皂河镇八井砖瓦厂
	84412
	砖瓦用粘土
	万米3
	
	小型
	万米3
	2.00
	70
	

	81
	
	宿豫区王集苗圩东海砖瓦厂
	84412
	砖瓦用粘土
	万米3
	
	小型
	万米3
	2.00
	70
	

	82
	
	宿豫区曹集乡刘圩砖瓦厂
	84412
	砖瓦用粘土
	万米3
	
	小型
	万米3
	3.00
	105
	

	83
	
	宿豫区曹集乡双河富兴砖瓦厂
	84412
	砖瓦用粘土
	万米3
	
	小型
	万米3
	2.50
	87.5
	

	84
	
	宿豫区新庄镇砖瓦二厂
	84412
	砖瓦用粘土
	万米3
	
	小型
	万米3
	2.50
	87.5
	

	85
	
	宿豫区丁嘴镇倪牌坊砖瓦厂
	84412
	砖瓦用粘土
	万米3
	
	小型
	万米3
	2.50
	87.5
	

	86
	
	宿豫区仰化镇砖瓦厂
	84412
	砖瓦用粘土
	万米3
	
	小型
	万米3
	3.00
	105
	

	87
	
	沭阳县部队砖瓦厂
	84412
	砖瓦用粘土
	万米3
	
	小型
	万米3
	2.50
	87.5
	

	88
	3213220001
	沭阳县新华建筑材料厂
	84412
	砖瓦用粘土
	万米3
	
	小型
	万米3
	3.00
	105
	

	89
	3213220002
	沭阳县七雄镇砖瓦南厂
	84412
	砖瓦用粘土
	万米3
	
	小型
	万米3
	2.50
	87
	

	90
	3213220003
	沭阳县扎下镇砖瓦厂
	84412
	砖瓦用粘土
	万米3
	
	小型
	万米3
	4.00
	140
	

	91
	3213220004
	沭阳县扎下镇丁庙砖瓦厂
	84412
	砖瓦用粘土
	万米3
	
	小型
	万米3
	1.50
	52
	

	92
	3213220005
	沭阳县马厂镇砖瓦东厂
	84412
	砖瓦用粘土
	万米3
	
	小型
	万米3
	1.50
	52
	

	93
	3213220007
	沭阳县沂涛镇砖瓦厂
	84412
	砖瓦用粘土
	万米3
	
	小型
	万米3
	3.00
	105
	

	94
	3213220008
	沭阳县汤涧镇魏庄砖瓦厂
	84412
	砖瓦用粘土
	万米3
	
	小型
	万米3
	4.00
	140
	

	95
	3213220009
	沭阳县塘沟镇砖瓦厂
	84412
	砖瓦用粘土
	万米3
	
	小型
	万米3
	2.50
	87
	

	96
	3213220010
	沭阳县张圩乡砖瓦厂
	84412
	砖瓦用粘土
	
	
	小型
	万米3
	2.00
	70
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	97
	3213220011
	沭阳县周集乡建材厂
	84412
	砖瓦用粘土
	万米3
	
	小型
	万米3
	2.60
	91
	

	98
	3213220012
	沭阳县耿圩镇砖瓦厂
	84412
	砖瓦用粘土
	万米3
	
	小型
	万米3
	4.20
	147
	

	99
	3213220013
	沭阳县悦来镇叶尚庄厂
	84412
	砖瓦用粘土
	万米3
	
	小型
	万米3
	5.20
	182
	

	100
	3213220014
	沭阳县刘集镇砖瓦厂
	84412
	砖瓦用粘土
	万米3
	
	小型
	万米3
	2.80
	98
	

	101
	3213220015
	沭阳县陇集镇砖瓦二厂
	84412
	砖瓦用粘土
	万米3
	
	小型
	万米3
	2.00
	70
	

	102
	3213220016
	沭阳县北丁集砖瓦厂
	84412
	砖瓦用粘土
	万米3
	
	小型
	万米3
	2.50
	87
	

	103
	3213220017
	沭阳县庙头镇何桥砖瓦厂
	84412
	砖瓦用粘土
	万米3
	
	小型
	万米3
	1.40
	49
	

	104
	3213220019
	沭阳县潼阳镇砖瓦厂
	84412
	砖瓦用粘土
	万米3
	
	小型
	万米3
	2.20
	77
	

	105
	3213220020
	沭阳县贤官镇大江砖瓦厂
	84412
	砖瓦用粘土
	万米3
	
	小型
	万米3
	1.50
	52
	

	106
	3213220021
	沭阳县颜集村砖瓦厂
	84412
	砖瓦用粘土
	万米3
	
	小型
	万米3
	4.00
	140
	

	107
	3213220022
	沭阳县新河镇埝头砖瓦厂
	84412
	砖瓦用粘土
	万米3
	
	小型
	万米3
	2.20
	77
	

	108
	3213220023
	沭阳县官墩乡郁圩村东厂
	84412
	砖瓦用粘土
	万米3
	
	小型
	万米3
	1.20
	42
	

	109
	3213220024
	沭阳县吴集镇砖瓦厂
	84412
	砖瓦用粘土
	万米3
	
	小型
	万米3
	2.30
	80
	

	110
	3213220025
	沭阳县湖东镇砖瓦厂
	84412
	砖瓦用粘土
	万米3
	
	小型
	万米3
	1.20
	42
	

	111
	3213220027
	沭阳县华冲镇东园庄厂
	84412
	砖瓦用粘土
	万米3
	
	小型
	万米3
	1.80
	63
	

	112
	3213220028
	沭阳县华冲镇砖瓦二厂
	84412
	砖瓦用粘土
	万米3
	
	小型
	万米3
	1.80
	63
	

	113
	3213220029
	沭阳县青伊湖镇砖瓦厂
	84412
	砖瓦用粘土
	万米3
	
	小型
	万米3
	2.00
	70
	

	114
	3213220030
	沭阳县青伊湖镇小园砖瓦厂
	84412
	砖瓦用粘土
	万米3
	
	小型
	万米3
	1.40
	49
	

	115
	3213220031
	沭阳县桑墟镇砖瓦厂
	84412
	砖瓦用粘土
	万米3
	
	小型
	万米3
	3.60
	126
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	116
	3213220033
	沭阳县万匹乡汪刘砖瓦厂
	84412
	砖瓦用粘土
	万米3
	
	小型
	万米3
	1.80
	63
	

	117
	3213220034
	沭阳县龙庙镇河埃砖瓦厂
	84412
	砖瓦用粘土
	万米3
	
	小型
	万米3
	1.60
	56
	

	118
	3213220042
	沭阳县七雄镇砖瓦北厂
	84412
	砖瓦用粘土
	万米3
	
	小型
	万米3
	3.60
	126
	

	119
	3213220043
	沭阳县扎下镇福利砖瓦厂
	84412
	砖瓦用粘土
	万米3
	
	小型
	万米3
	1.20
	42
	

	120
	3213220044
	沭阳县马厂镇砖瓦西厂
	84412
	砖瓦用粘土
	万米3
	
	小型
	万米3
	1.40
	49
	

	121
	3213220045
	沭阳县张圩乡复兴轮窑厂
	84412
	砖瓦用粘土
	万米3
	
	小型
	万米3
	2.60
	91
	

	122
	3213220046
	沭阳县庙头镇小圈砖瓦厂
	84412
	砖瓦用粘土
	万米3
	
	小型
	万米3
	0.80
	28
	

	123
	3213220047
	沭阳县官墩乡郁圩村砖瓦西厂
	84412
	砖瓦用粘土
	万米3
	
	小型
	万米3
	1.40
	49
	

	124
	3213220048
	沭阳县龙庙镇葛巷砖瓦厂
	84412
	砖瓦用粘土
	万米3
	
	小型
	万米3
	2.20
	77
	

	125
	3213220051
	沭阳县七雄镇双河砖瓦厂
	84412
	砖瓦用粘土
	万米3
	
	小型
	万米3
	2.70
	94
	

	126
	3213220052
	沭阳县扎下镇胡道口一厂
	84412
	砖瓦用粘土
	万米3
	
	小型
	万米3
	0.80
	28
	

	127
	3213220053
	沭阳县扎下镇胡道口六厂
	84412
	砖瓦用粘土
	万米3
	
	小型
	万米3
	1.30
	45
	

	128
	3213220054
	沭阳县扎下镇顺河一厂
	84412
	砖瓦用粘土
	万米3
	
	小型
	万米3
	0.80
	28
	

	129
	3213220055
	沭阳县扎下镇张庄砖瓦厂
	84412
	砖瓦用粘土
	万米3
	
	小型
	万米3
	3.20
	112
	

	130
	3213220056
	沭阳县扎下镇刘圈砖瓦厂
	84412
	砖瓦用粘土
	万米3
	
	小型
	万米3
	1.90
	66
	

	131
	3213220057
	沭阳县扎下镇顺河三厂
	84412
	砖瓦用粘土
	万米3
	
	小型
	万米3
	2.10
	73
	

	132
	3213220058
	沭阳县扎下镇营山砖瓦厂
	84412
	砖瓦用粘土
	万米3
	
	小型
	万米3
	3.90
	136
	

	133
	3213220059
	沭阳县扎下镇河西砖瓦厂
	84412
	砖瓦用粘土
	万米3
	
	小型
	万米3
	2.80
	98
	

	134
	3213220060
	沭阳县扎下镇沭新砖瓦厂
	84412
	砖瓦用粘土
	万米3
	
	小型
	万米3
	2.70
	94
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	135
	3213220061
	沭阳县扎下镇沂北砖瓦厂
	84412
	砖瓦用粘土
	万米3
	
	小型
	万米3
	2.80
	98
	

	136
	3213220062
	沭阳县扎下镇晏湾砖瓦厂
	84412
	砖瓦用粘土
	万米3
	
	小型
	万米3
	2.10
	73
	

	137
	3213220063
	沭阳县扎下镇明庄闸砖瓦厂
	84412
	砖瓦用粘土
	万米3
	
	小型
	万米3
	4.10
	143
	

	138
	3213220064
	沭阳县扎下镇康顺建材厂
	84412
	砖瓦用粘土
	万米3
	
	小型
	万米3
	1.90
	66
	

	139
	3213220096
	沭阳县沭城镇粘土空心砖厂矿
	84412
	砖瓦用粘土
	万米3
	
	小型
	万米3
	1.80
	63
	

	140
	3213230001
	泗阳县李口砖瓦厂
	84412
	砖瓦用粘土
	万米3
	
	小型
	万米3
	2.22
	140
	

	140
	3213230002
	泗阳县李口第二砖瓦厂
	84412
	砖瓦用粘土
	万米3
	
	小型
	万米3
	2.22
	140
	

	142
	3213230003
	泗阳县临河曹渡砖瓦厂
	84412
	砖瓦用粘土
	万米3
	
	小型
	万米3
	2.56
	161
	

	143
	3213230004
	泗阳县临河许码砖瓦厂
	84412
	砖瓦用粘土
	万米3
	
	小型
	万米3
	2.22
	140
	

	144
	3213230005
	泗阳县临河西稍砖瓦厂
	84412
	砖瓦用粘土
	万米3
	
	小型
	万米3
	2.11
	133
	

	145
	3213230006
	泗阳县临河砖瓦一厂
	84412
	砖瓦用粘土
	万米3
	
	小型
	万米3
	2.67
	168
	

	146
	3213230007
	泗阳县临河第二砖瓦厂
	84412
	砖瓦用粘土
	万米3
	
	小型
	万米3
	2.33
	147
	

	147
	3213230008
	泗阳县城厢朱码砖瓦厂
	84412
	砖瓦用粘土
	万米3
	
	小型
	万米3
	2.67
	168
	

	148
	3213230009
	泗阳县城厢杨集砖瓦厂
	84412
	砖瓦用粘土
	万米3
	
	小型
	万米3
	2.44
	154
	

	149
	3213230010
	泗阳县城厢要武砖瓦厂
	84412
	砖瓦用粘土
	万米3
	
	小型
	万米3
	1.78
	112
	

	150
	3213230011
	泗阳县城厢司李砖瓦厂
	84412
	砖瓦用粘土
	万米3
	
	小型
	万米3
	2.11
	133
	

	151
	3213230012
	泗阳县城厢龙门砖瓦厂
	84412
	砖瓦用粘土
	万米3
	
	小型
	万米3
	2.44
	154
	

	152
	3213230013
	泗阳县原种场兴圩砖瓦厂
	84412
	砖瓦用粘土
	万米3
	
	小型
	万米3
	2.00
	126
	

	153
	3213230014
	泗阳县原种场砖瓦厂
	84412
	砖瓦用粘土
	万米3
	
	小型
	万米3
	1.78
	112
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	154
	3213230015
	泗阳县农场砖瓦厂
	84412
	砖瓦用粘土
	万米3
	
	小型
	万米3
	2.11
	133
	

	155
	3213230016
	泗阳县红旗砖瓦厂
	84412
	砖瓦用粘土
	万米3
	
	小型
	万米3
	2.00
	126
	

	156
	3213230017
	泗阳县新袁第二砖瓦厂
	84412
	砖瓦用粘土
	万米3
	
	小型
	万米3
	1.78
	112
	

	157
	3213230018
	泗阳县新袁第三砖瓦厂
	84412
	砖瓦用粘土
	万米3
	
	小型
	万米3
	1.78
	112
	

	158
	3213230019
	泗阳县卢集砖第一瓦厂
	84412
	砖瓦用粘土
	万米3
	
	小型
	万米3
	1.33
	84
	

	159
	3213230020
	泗阳县卢集第二砖瓦厂
	84412
	砖瓦用粘土
	万米3
	
	小型
	万米3
	2.22
	140
	

	160
	3213230021
	泗阳县裴圩大众砖瓦厂
	84412
	砖瓦用粘土
	万米3
	
	小型
	万米3
	1.56
	98
	

	161
	3213230022
	泗阳县高渡砖瓦厂
	84412
	砖瓦用粘土
	万米3
	
	小型
	万米3
	1.56
	98
	

	162
	3213230023
	泗阳县裴圩砖瓦厂
	84412
	砖瓦用粘土
	万米3
	
	小型
	万米3
	2.00
	126
	

	163
	3213230024
	泗阳县裴圩第二砖瓦厂
	84412
	砖瓦用粘土
	万米3
	
	小型
	万米3
	1.89
	119
	

	164
	3213230025
	泗阳县裴圩黄圩轮窑厂
	84412
	砖瓦用粘土
	万米3
	
	小型
	万米3
	1.89
	119
	

	165
	3213230026
	泗阳县爱园砖瓦厂
	84412
	砖瓦用粘土
	万米3
	
	小型
	万米3
	1.22
	77
	

	166
	3213230027
	泗阳县爱园冒庄砖瓦厂
	84412
	砖瓦用粘土
	万米3
	
	小型
	万米3
	1.11
	70
	

	167
	3213230028
	泗阳县穿城砖瓦厂
	84412
	砖瓦用粘土
	万米3
	
	小型
	万米3
	2.00
	126
	

	168
	3213230029
	泗阳县张家圩砖瓦厂
	84412
	砖瓦用粘土
	万米3
	
	小型
	万米3
	2.33
	147
	

	169
	3213230030
	泗阳县众兴凌城砖瓦厂
	84412
	砖瓦用粘土
	万米3
	
	小型
	万米3
	2.00
	126
	

	170
	3213240001
	泗洪县石集乡瓦房窑厂
	84412
	砖瓦用粘土
	万米3
	
	小型
	万米3
	1.11
	70
	

	171
	3213240002
	泗洪县五里江农场南窑厂
	84412
	砖瓦用粘土
	万米3
	
	小型
	万米3
	1.67
	105
	

	172
	3213240003
	泗洪县孙元镇轮窑厂
	84412
	砖瓦用粘土
	万米3
	
	小型
	万米3
	2.50
	87.5
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	173
	32132400041
	泗洪县刘德新型建材有限公司
	84412
	砖瓦用粘土
	万米3
	
	小型
	万米3
	3.00
	105
	

	174
	3213240005
	泗洪县梅花镇赵庄轮窑厂
	84412
	砖瓦用粘土
	万米3
	
	小型
	万米3
	2.50
	87.5
	

	175
	3213240006
	泗洪县朱湖镇轮窑厂
	84412
	砖瓦用粘土
	万米3
	
	小型
	万米3
	3.00
	105
	

	176
	3213240007
	泗洪县龙集镇轮窑厂
	84412
	砖瓦用粘土
	万米3
	
	小型
	万米3
	3.00
	105
	

	177
	3213240008
	泗洪县半城镇东林砖瓦厂
	84412
	砖瓦用粘土
	万米3
	
	小型
	万米3
	2.00
	70
	

	178
	3213240009
	泗洪县陈圩乡轮窑厂
	84412
	砖瓦用粘土
	万米3
	
	小型
	万米3
	3.50
	122.5
	

	179
	3213240010
	泗洪县界集镇轮窑厂
	84412
	砖瓦用粘土
	万米3
	
	小型
	万米3
	3.00
	105
	

	180
	3213240011
	泗洪县马公部队轮窑厂
	84412
	砖瓦用粘土
	万米3
	
	小型
	万米3
	3.00
	105
	

	181
	3213240012
	泗洪县大楼乡轮窑厂
	84412
	砖瓦用粘土
	万米3
	
	小型
	万米3
	3.00
	70
	

	182
	3213240013
	泗洪县青阳镇戚庄南窑厂矿
	84412
	砖瓦用粘土
	万米3
	
	小型
	万米3
	3.00
	105
	

	183
	3213240014
	泗洪县建材有限公司
	84412
	砖瓦用粘土
	万米3
	
	小型
	万米3
	9.00
	315
	

	184
	3213240015
	泗洪县新月轮窑厂
	84412
	砖瓦用粘土
	万米3
	
	小型
	万米3
	2.50
	87.5
	

	185
	3213240016
	泗洪县双沟镇李庄轮窑厂
	84412
	砖瓦用粘土
	万米3
	
	小型
	万米3
	2.50
	87.5
	

	186
	3213240017
	泗洪县双沟镇苗庄窑厂
	84412
	砖瓦用粘土
	万米3
	
	小型
	万米3
	4.00
	140
	

	187
	3213240020
	泗洪县魏营镇轮窑厂
	84412
	砖瓦用粘土
	万米3
	
	小型
	万米3
	3.00
	105
	

	188
	3213240021
	泗洪县峰山乡窑厂
	84412
	砖瓦用粘土
	万米3
	
	小型
	万米3
	2.50
	87.5
	

	189
	3213240022
	泗洪县天岗湖乡联淮窑厂
	84412
	砖瓦用粘土
	万米3
	
	小型
	万米3
	2.50
	87.5
	

	190
	3213240024
	泗洪县车门乡团结轮窑厂
	84412
	砖瓦用粘土
	万米3
	
	小型
	万米3
	2.50
	87.5
	

	191
	3213240025
	泗洪县曹庙乡洪盛轮窑厂
	84412
	砖瓦用粘土
	万米3
	
	小型
	万米3
	3.00
	105
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	192
	3213240035
	泗洪县双沟施马轮窑厂
	84412
	砖瓦用粘土
	万米3
	
	小型
	万米3
	2.00
	70
	

	193
	3213240036
	泗洪县峰山乡王套轮窑厂
	84412
	砖瓦用粘土
	万米3
	
	小型
	万米3
	3.00
	105
	

	194
	3213240038
	泗洪县魏营镇王瑞轮窑厂
	84412
	砖瓦用粘土
	万米3
	
	小型
	万米3
	3.50
	122.5
	

	195
	3213240040
	泗洪县车门乡东庄南窑厂
	84412
	砖瓦用粘土
	万米3
	
	小型
	万米3
	4.00
	140
	

	196
	
	泗洪县归仁镇大口轮窑厂
	84412
	砖瓦用粘土
	万米3
	
	小型
	万米3
	2.5
	87.5
	

	197
	
	泗洪县朱湖镇杨庄轮窑厂
	84412
	砖瓦用粘土
	万米3
	
	小型
	万米3
	3.00
	105
	

	198
	
	泗洪县朱湖镇许圩轮窑厂
	84412
	砖瓦用粘土
	万米3
	
	小型
	万米3
	3.00
	105
	

	199
	
	泗洪县朱湖镇新航轮窑厂
	84412
	砖瓦用粘土
	万米3
	
	小型
	万米3
	3.530
	122.5
	

	200
	
	泗洪县太平镇轮窑厂
	84412
	砖瓦用粘土
	万米3
	
	小型
	万米3
	4.00
	140
	

	201
	
	泗洪县龙集河口轮窑厂
	84412
	砖瓦用粘土
	万米3
	
	小型
	万米3
	3.00
	105
	

	202
	
	泗洪县陈圩乡轮窑厂
	84412
	砖瓦用粘土
	万米3
	
	小型
	万米3
	3.00
	105
	

	203
	
	泗洪县峰山乡中潼轮窑厂
	84412
	砖瓦用粘土
	万米3
	
	小型
	万米3
	2.5
	87.5
	

	204
	
	泗洪县车门乡张庄南窑厂
	84412
	砖瓦用粘土
	万米3
	
	小型
	万米3
	2.5
	87.5
	

	205
	
	泗洪县五里江农场西窑厂
	84412
	砖瓦用粘土
	万米3
	
	小型
	万米3
	3.00
	105
	

	206
	
	泗洪县青阳镇四分场窑厂
	84412
	砖瓦用粘土
	万米3
	
	小型
	万米3
	3.00
	105
	

	207
	
	泗洪县石集乡毛山采石厂
	84711
	建筑用石
	万米3
	
	小型
	万米3
	1.39
	45
	

	208
	
	泗洪县石集乡柳山采石厂
	84711
	建筑用石
	万米3
	
	小型
	万米3
	1.39
	45
	


附表5：

宿迁市主要矿产品产量、需求量预测表

	序号
	矿产品名称
	计量

单位
	规划基期
	规划目标期（2010年）
	预计供求状况

	
	
	
	产量
	消费量
	预测产量
	预测需求量
	

	1
	玻璃用砂
	万吨
	10．2
	10．2
	15—20
	15—20
	可满足

	2
	建筑用砂
	万吨
	487
	487
	1000
	1000
	可满足

	3
	砖瓦用粘土
	万吨
	828
	828
	450
	450
	可满足

	4
	建筑用石
	万吨
	5
	5
	10
	10
	可满足

	5
	陶土
	万吨
	
	
	10
	10
	可满足


附表6：

宿迁市地质矿产资源调查评价规划表

	编号
	名    称
	行政区
	工作内容
	完成时间
	面积(Km2)
	预期成果

	D1
	1：50万浅层水环境地球化学调查
	宿迁市
	属江苏省国土生态地球化学调查项目
	2003-2005
	
	查明浅层水体分布环境现状，提出开发与治理建议。

	D2
	宿迁地热资源调查与开发应用研究
	宿迁市
	
	2005-2009
	
	提交1—2处可供进一步勘查开发的地热田靶区

	D3
	江苏省国土生态地球化学调查
	宿迁市
	
	2004-2005
	
	系列地球化学基准值；在基础地质、资源潜力及生态环境等方面取得具有重要社会经济效益成果。

	D4
	1：25万淮安市幅区域地质调查
	宿迁市
	对测区地层、构造及第四系地质进行系统调查研究
	2006-2007
	
	进一步查明宿迁市中东部地区的地质状况及找矿前景。



	D5
	郯庐断裂带及其影响区域地质调查评价
	宿迁市
	
	2007年
	
	摸清郯庐断裂带及其影响区域在境内的构造背景及成矿可能性。


附表7：　

宿迁市矿产资源勘查与开发论证规划表

	编号
	名    称
	行政区
	工作内容
	勘查类型
	面积（km2）

	K1
	宿迁市陶土矿资源调查
	宿迁市
	主要在晓店一带进行陶土矿产资源调查。查明陶土矿资源储量与开发前景。
	鼓励勘查
	2.45

	K2
	宿迁市凹凸棒石粘土矿资源调查
	宿迁市
	主要在泗洪县双沟镇一带进行凹凸棒石粘土矿产资源调查。查明资源储量。
	鼓励勘查
	309.55

	K3
	宿迁市硅石矿、水晶矿资源调查
	宿迁市
	主要在沭阳县茆圩乡一带进行硅石矿、水晶矿矿产资源调查。查明资源储量。
	鼓励勘查
	56.04

	K4
	宿迁市云母矿资源调查
	宿迁市
	主要在沭阳县官墩一带进行云母矿产资源调查。查明资源储量。
	鼓励勘查
	13.82


附表8：   

宿迁市矿产资源最低开采规模规划表

	矿种类别
	矿山开采规模级别

	
	计量单位/年
	大型
	中型
	小型

	玻璃用砂
	矿石万吨
	＞30
	30—20
	＜20

	建筑用砂
	万立方米
	＞100
	100—50
	＜50

	砖瓦粘土
	万立方米
	＞100
	100—50
	＜50

	蓝晶石
	矿石万吨
	＞10
	10—5
	＜5

	矿泉水
	万吨
	＞10
	10—5
	＜5

	陶土
	矿石万吨
	＞10
	10—3
	＜3

	建筑石料
	石料万立方料
	＞10
	10—5
	＜5

	凹凸棒石粘土
	矿石万吨
	＞10
	10—5
	＜5


附表9：

宿迁市矿产资源开采规划分区表

	规划区

编号
	规划区名称
	所在行政区名称
	规划区

类别
	规划区面

积（km2）
	主要矿

产名称
	规划对象与要求
	规划原因

	J1
	宿迁市城市建设区禁采区
	宿城区、宿豫区
	禁采区
	218.82
	建筑用砂、砖瓦粘土
	露采矿山、禁采
	城市规划建成区

	J2
	沭阳县城市规划区禁采区
	沭阳县
	禁采区
	109.68
	建筑用砂、砖瓦粘土
	露采矿山、禁采
	城市规划区

	J3
	泗阳县城市规划区禁采区
	泗阳县
	禁采区
	76.54
	砖瓦粘土
	露采矿山、禁采
	城市规划区

	J4
	泗洪县城市规划区禁采区
	泗洪县
	禁采区
	78.63
	建筑用砂、砖瓦粘土
	露采矿山、禁采
	城市规划区

	J5
	骆马湖湿地保护区禁采区
	宿豫区
	禁采区
	129.12
	建筑用砂、砖瓦粘土
	露采矿山、禁采
	湿地保护区

	J6
	洪泽湖湿地保护区禁采区
	泗洪县
	禁采区
	326.24
	建筑用砂
	露采矿山、禁采
	湿地保护区

	J7
	天岗湖乡松林庄化石保护区禁采区
	泗洪县
	禁采区
	6.95
	建筑用砂、砖瓦粘土
	露采矿山、禁采
	化石保护地

	J8
	双沟镇下草湾人类活动遗址保护区禁采区
	泗洪县
	禁采区
	6.61
	建筑用砂、砖瓦粘土
	露采矿山、禁采
	化石保护地

	JD1
	新长铁路禁采带
	沭阳县
	禁采区
	干道中心至两侧1000米范围内
	建筑用砂、砖瓦粘土
	露采矿山、禁采
	交通干线可视区域

	JD2
	宁宿徐高速公路禁采带
	宿城区、泗洪县
	禁采区
	干道中心至两侧250米范围内
	砖瓦粘土
	露采矿山，禁采
	交通干线可视区域

	JD3
	徐淮盐高速公路禁采带
	宿城区、宿豫区、泗阳县
	禁采区
	干道中心至两侧250米范围内
	砖瓦粘土
	露采矿山，禁采
	交通干线可视区域

	JD4
	京沪高速公路禁采带
	沭阳县
	禁采区
	干道中心至两侧250米范围内
	砖瓦粘土
	露采矿山，禁采
	交通干线可视区域
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	JD5
	205国道禁采带
	沭阳县
	禁采区
	干道中心至两侧200米范围内
	砖瓦粘土
	露采矿山，禁采
	交通干线可视区域

	JD6
	249省道禁采带
	宿豫区
	禁采区
	干道中心至两侧200米范围内
	砖瓦粘土
	露采矿山，禁采
	交通干线可视区域

	JD7
	324省道禁采带
	宿豫区、宿城区、沭阳县
	禁采区
	干道中心至两侧200米范围内
	砖瓦粘土
	露采矿山，禁采
	交通干线可视区域

	JD8
	326省道禁采带
	沭阳县
	禁采区
	干道中心至两侧200米范围内
	砖瓦粘土
	露采矿山，禁采
	交通干线可视区域

	JD9
	245省道禁采带
	泗洪县、泗阳县、沭阳县
	禁采区
	干道中心至两侧200米范围内
	砖瓦粘土
	露采矿山，禁采
	交通干线可视区域

	JD10
	325省道禁采带
	宿城区、泗阳县
	禁采区
	干道中心至两侧200米范围内
	砖瓦粘土
	露采矿山，禁采
	交通干线可视区域

	JD11
	121省道禁采带
	宿城区、泗洪县
	禁采区
	干道中心至两侧200米范围内
	砖瓦粘土
	露采矿山，禁采
	交通干线可视区域

	JD12
	330省道禁采带
	泗洪县
	禁采区
	干道中心至两侧200米范围内
	砖瓦粘土
	露采矿山，禁采
	交通干线可视区域

	JD13
	250省道禁采带
	宿豫区、宿城区
	禁采区
	干道中心至两侧200米范围内
	砖瓦粘土
	露采矿山，禁采
	交通干线可视区域

	JD14
	大运河禁采带
	宿豫区、宿城区、泗阳县
	禁采区
	主航道和堤岸坡脚外50米范围内
	砖瓦粘土、

建筑用砂
	露采矿山，禁采
	航道

	JD15
	淮沭河禁采带
	泗阳县、沭阳县
	禁采区
	主航道和堤岸坡脚外50米范围内
	砖瓦粘土、

建筑用砂
	露采矿山，禁采
	航道

	JD16
	六塘河禁采带
	沭阳县、泗阳县
	禁采区
	主航道和堤岸坡脚外50米范围内
	砖瓦粘土、

建筑用砂
	露采矿山，禁采
	航道

	JD17
	淮河禁采带
	泗洪县
	禁采区
	主航道和堤岸坡脚外50米范围内
	砖瓦粘土、

建筑用砂
	露采矿山，禁采
	航道

	JD18
	沭新河禁采带
	沭阳县
	禁采区
	沭新河全线
	建筑用砂
	建筑用砂，禁采
	河道

	JD19
	古泊河禁采带
	沭阳县
	禁采区
	古泊河全线
	建筑用砂
	建筑用砂，禁采
	河道
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	JD20
	柴南河禁采带
	沭阳县
	禁采区
	柴南河全线
	建筑用砂
	建筑用砂，禁采
	河道

	JD21
	柴米河禁采带
	沭阳县
	禁采区
	柴米河全线
	建筑用砂
	建筑用砂，禁采
	河道

	JD22
	老沙河禁采带
	沭阳县
	禁采区
	老沙河全线
	建筑用砂
	建筑用砂，禁采
	河道

	JD23
	新伍河禁采带
	沭阳县
	禁采区
	新武河全线
	建筑用砂
	建筑用砂，禁采
	河道

	JD24
	友谊河禁采带
	沭阳县
	禁采区
	友谊河全线
	建筑用砂
	建筑用砂，禁采
	河道

	JD25
	蔷薇河禁采带
	沭阳县
	禁采区
	蔷薇河全线
	建筑用砂
	建筑用砂，禁采
	河道

	X1
	宿豫区晓店镇新站村玻璃用石英砂矿区
	宿豫区
	限采区
	3.45
	玻璃用石英砂
	限制开采总量和开采矿山数量，鼓励规模集约化开采
	保护不可再生资源,保护生态环境.

	X2
	宿豫区晓店镇白马涧玻璃用石英砂矿区
	宿豫区
	限采区
	2.37
	玻璃用石英砂
	限制开采总量和开采矿山数量，鼓励规模集约化开采
	保护不可再生资源,保护生态环境.

	X3
	宿豫区晓店镇马陵山玻璃用石英砂矿区
	宿豫区
	限采区
	0.87
	玻璃用石英砂
	限制开采总量和开采矿山数量，鼓励规模集约化开采
	保护不可再生资源,保护生态环境.

	X4
	宿豫区晓店镇新窑陶土矿区
	宿豫区
	限采区
	2.45
	玻璃用石英砂、陶土
	限制开采总量和开采矿山数量，鼓励规模集约化开采
	保护不可再生资源,保护生态环境.

	X5
	新沂河限采区1
	宿豫区、沭阳县
	限采区
	新沂河晓店段至新长铁路桥上游500米
	建筑用砂、

砖瓦粘土
	禁止乱采滥挖, 鼓励规范化开采
	河道

	X6
	新沂河限采区2
	沭阳县
	限采区
	京沪高速公路桥下游250米至李恒段
	建筑用砂、

砖瓦粘土
	禁止乱采滥挖, 鼓励规范化开采
	河道
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	X7
	岔流河黄砂限采区
	沭阳县
	限采区
	新河徐口至上游新沂段
	建筑用砂
	禁止乱采滥挖, 鼓励规范化开采
	河道

	X8
	后沭河黄砂限采区
	沭阳县
	限采区
	龙庙至华冲段
	建筑用砂
	禁止乱采滥挖, 鼓励规范化开采
	河道

	G1
	骆马湖建筑用砂可采区
	宿豫区、宿城区
	可采区
	132.74
	建筑用砂
	禁止乱采滥挖, 在不污染水质和破坏生态环境的条件下，鼓励进行规模化、规范化、集约化开采,
	充分、合理利用资源

	G2
	泗洪县重岗山、梅花建筑用砂可采区
	泗洪县
	可采区
	9.82
	建筑用砂
	禁止乱采滥挖, 在保护生态环境的条件下，鼓励进行规模化、规范化、集约化开采,
	充分、合理利用资源

	G3
	泗洪县魏营至峰山建筑用砂可采区
	泗洪县
	可采区
	22.82
	建筑用砂
	禁止乱采滥挖, 在保护生态环境的条件下，鼓励进行规模化、规范化、集约化开采,
	充分、合理利用资源

	B1
	沭阳县蓝晶石矿区
	沭阳县
	保护区
	2.25
	蓝晶石
	有效保护矿产资源，科学而合理的利用资源。
	提升矿产品结构，提高资源利用率。
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